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Technisches Merkblatt

Olpaste

Farben

ISO-9001/14001-zertifiziert

Maler-Olpaste zur Herstellung von Olfarben

Anwendung

Die Pigmente in den Sax Olpasten sind sorgfaltig mit Lackleindl angerieben, sodass eine
homogene, hochkonzentrierte Paste entsteht. Olpaste ist keine Fertigfarbe und muss mit Olen
und Verdiinnungsmittel sowie Additiven verarbeitungsfertig eingestellt werden.

Eigenschaften

- Reine Pigmentpaste auf Basis nachwachsender Olbindemittel
- Basis zur Herstellung von klassischen Olfarben

- Feinst abgerieben (< 20 um)

- Nicht mit Fullstoffen verschnitten

- Farbstark

- Lichtecht

Technische Daten

Bindemittel Lackleindl gebleicht, Walnussél, Mohndl

Pigmente Ja nach Farbton

Farbton In 16 Standardfarbtdnen erhéltlich, Farbténe nach NCS, RAL oder Muster auf Anfrage.
Lieferform Past6s

Gebinde Tube 200 ml; Eimer 1 / 20 kg

Festkdrpergehalt DIN EN 53216 > 96 %

Pigmentgehalt 14-74 %, je nach Farbton

Dichte DIN EN 53217 1,23-2,80 g/ml, je nach Farbton

Untergrund

Gilt nur fiir fertig formulierte Olanstriche.

Das Holz muss sauber, trocken und frei von haftungsbeeintrachtigenden Substanzen, wie Fett, Ol,
Harz, Staub, Flechten, Moosen oder anderen Verunreinigungen sein. Die zu beschichtende Ober-
flachen sind auf Eignung und Tragfahigkeit fir nachfolgende Beschichtungen zu priifen. Stark ab-
gewitterte Holzoberflachen abschleifen.

Die Holzfeuchtigkeit darf fir masshaltiges Holz max. 15 % und fir nicht masshaltiges Holz max.
18 % betragen.

Fur blaue- und pilzgeféahrdetes Holz im Aussenbereich Arbotrol Grundierung BP Plus, als vorbeu-
gende Impragnierung einsetzen. Bitte BFS-Merkblatt Nr. 18 beachten.

Die Vertraglichkeit mit Dichtstoffen ist mit dem Hersteller der Dichtstoffe zu klaren.

Herstellung

Herstellung Olfarbe klassisch

Maler-Olfarbe Zwischenanstrich Maler-Olfarbe Fertiganstrich
Maler-Olpaste 80 %  Maler-Olpaste 70 %
Harttrockendl (Ol-Harz Verkochung o - , o
2.8 Art 79021 Kremer hell) 1,20 % | Leindl-Standol 18,50 %
I Harttrockendl (Ol-Harz Verkochung

0, 0,
Malersikkativ 0,80 % 2.8 Art 79021 Kremer hell) 2,70 %
Leindlfirnis 9 % | Malersikkativ 1,30 %
Terpentindl rein gewohnlich 9% | Leinolfirnis 7,50 %

Mit Saxotol Halbdl/Grundierdl auf Verarbeitungsviskositét einstellen.

Abtdnen von Saxotol-Olfarben Zusatz in Grundierung bis zu 30 % in Decklacken bis 20 %. Eine
Sikkativierung ist nicht notwendig.

Verarbeitung

Beim Streichen sollte der Anstrich mit einem Vertreiber vertrieben werden damit die Schichtdicke
nicht zu hoch wird. Zum Applizieren eignen sich am besten Lackierpinsel. Alle Anstriche missen
jeweils vor der nachsten Applikation angeschliffen werden.

Verbrauch Ca. 120-150 g/m2 pro Anstrich, abhangig von der Saugfahigkeit und Struktur des Un-
tergrundes.
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Verarbeitungstemperatur Nicht unter +5 °C und nicht iber +30 °C Umgebungs- und Untergrund-
temperatur verarbeiten Die Verarbeitung immer nach geeigneten Witterungsverhaltnissen ausrich-
ten. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung. Rel. Luftfeuchte max. 60 % Bei Nichtbeachtung kann
der Trocknungs- und Hartungsprozess gestért werden und zu frihzeitigen Schaden fuhren.

Verdiinnung Mit Verdiinner gerucharm (max. 15 %), Saxotol-Halbél/Grundierél (max. 25 %), Ter-
pentindl rein gewodhnlich oder Terpentinersatz.

Reinigung der Gerate Sofort nach Gebrauch mit Verdiinner gerucharm oder Terpentinersatz.

Trocknung DIN EN 53150

Bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit nach ca. 6-12 h staubtrocken, nach ca. 2-3 Tagen griff-
fest und Uberstreichbar. Niedrigere Temperaturen oder héhere Luftfeuchtigkeit sowie unzu-
reichende Luftumwalzung verlangern die Trocknungszeit.

Hinweis Bei hohen Gesamtschichtdicken ist eine Trocknung bis 10 Tagen vor dem Transport ein-
zurechnen. Ansonsten kann es zu Druckspuren kommen.

Lagerbestandigkeit

Lagerzeit max. 24 Monate bei +20 °C in unangebrochenen Gebinden. Kiihl, trocken und frostfrei
lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schitzen.

Besondere Hinweise

Aufgrund des Gehaltes an natiirlichen Olen kann es an Flachen mit geringem Lichteinfall zur Dun-
kelgilbung kommen. Bei der Trocknung natiirlicher Ole kann ein typischer Geruch auftreten, der
nach wenigen Tagen verschwindet. Im Gebinde kann sich durch Oxidative Trocknung eine Haut
bilden, diese ist vor der Verarbeitung vorsichtig zu entfernen.

Bei einigen Holzarten (Féhre, Meranti usw.) kann es aufgrund natirlich vorhandener Holzinhalts-
stoffe zu Verfarbungen kommen. Diese Holzer zusatzlich mit PigaPur Isoprimer behandeln. Im
Zweifelsfall wenden Sie sich an unseren Technischen Dienst.

Die behandelten Holzflachen regelmassig inspizieren, kleine Schaden sofort ausbessern. Dadurch
verlangert sich die Haltbarkeit. Die jeweiligen, auf das zu behandelnde Bauteil anwendbaren,
SMGV/BFS-, SIA-Normen und -Richtlinien sind zu beachten. SMGV-Checklisten, Prifprotokolle
und Instandhaltungsanleitungen beachten und nutzen.

Sicherheitsdaten

04124 Olpaste / 5.2.25

Achtung! Olpaste enthéalt Leindl. Getrankte Lappen kénnen sich selbstentziinden. Diese
nicht an der Luft trocknen lassen, sondern in einer luftdicht abgeschlossenen Metalldose
aufbewahren! Von Ziindquellen fernhalten!

Kennzeichnung/Sicherheitshinweise Siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt und Etikette.

Vorstehende Angaben kénnen nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzah! der unterschiedlichen Materi-
alien schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewdhrleistung kann nur fiir die stets gleichblei-
bende, hohe Qualitat unserer Erzeugnisse iibernommen werden. Alle friiheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gultigkeit.

www.sax-farben.ch

Bosshard -Farben AG | Ifangstrasse 97 | 8153 RUmlang | Tel. +41 (0)44 817 73 73 | bosshard@bosshard-farben.ch



